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 Содержит указания и рекомендации по подбору сортамента  эффективных 

диаметров полиэтиленовых труб для прокладки и бестраншейного ремонта 

инженерных сетей любого назначения. Приведен сортамент и даны технические 

характеристики труб, выпускаемых по ГОСТ 18599-2001 в диапазоне эффективных 

диаметров и скоростей потока, обеспечивающих минимальные потери напора на 

трение по длине. Изложен порядок проведения гидравлического расчета 

трубопроводов (труб) с целью определения их гидравлического потенциала и 

эффективного  диаметра труб. Приведены поясняющие примеры расчета. 

 Рекомендации предназначены для специалистов проектных, строительных и 

эксплуатационных организаций, специализирующихся в области прокладки и 

ремонта трубопроводов систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, 

технологических трубопроводов и трубопроводов оборотных систем из напорных 

полиэтиленовых труб. 
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